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INTISARI

Sisa cadangan fosfat yang dapat diakses dari mineral fosfat diperkirakan

akan habis dalam 50 tahun, jika pertumbuhan permintaan pupuk tetap 3% per

tahun. Mengurangi penggunaan fosfat secara berlebihan, akan membantu

cadangan fosfat bertahan lebih lama. Adapun alternatif untuk menghemat

cadangan fosfat adalah dengan recovery fosfat, yang memiliki keuntungan

tambahan untuk meminimalkan eutrofikasi. Struvite merupakan recovery mineral

fosfat yang optimal dan berfungsi sebagai pupuk lepas lambat. Penelitian ini

bertujuan untuk memperoleh kandungan mineral fosfat terbesar dalam

pembentukan struvite dengan mutu yang baik sesuai dengan SNI02-3776-2005

menggunakan metode aerasi. Prosedur penelitian recovery fosfat pada hasil

ekstraksi dolomit sebagai mineral struvite yaitu mengisi reaktor aerasi dengan

MAP (Magnesium Amonium Fosfat) dengan perbandingan konsentrasi Mg : NH4 :

PO4 bervariasi antara lain 1:1:1 ; 1,5:1:1 ; 2:1:1; 2,5:1:1 ; 3:1:1. Kemudian

menyalakan kompresor untuk mengalirkan udara ke dalam reaktor dengan

mengatur rate udara pada kecepatan 1 L/menit, dimana aerasi berperan sebagai

proses pengadukan pada larutan. Selanjutnya memasukkan NaOH secara berkala

ke dalam reaktor aerasi sehinga pH campuran MAP tercapai pH yang diinginkan.

Setelah mencapai pH yang diinginkan proses dihentikan. Setelah itu, dilakukan

analisa terhadap endapan yang terbentuk, dengan cara mengeringkan endapan

struvite pada suhu ruangan selama 48 jam dan mencatat berat endapan yang

dihasilkan. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji X-ray

Fluorescence (XRF), sehingga diperoleh kandungan mineral fosfat ter tinggi

dalam pembentukan struvite. Recovery fosfat tertinggi diperoleh pada rasio MAP

sebesar 2,5 : 1 : 1 dengan pH yaitu 9. Hasil recovery fosfat yang diperoleh sebesar

84,3% , dan berdasarkan kandungan P menurut SNI 02-3776-2005 pupuk struvite

yang dihasilkan pada penelitian ini memiliki tingkat mutu yang baik.

Kata kunci : recovery fosfat , struvite, aerasi


