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INTI SARI 

 

Limbah padat lumpur PT. Drupadi Tirta Gresik (ADARO) yang 

mengandung alumunium dalam bentuk Al2O3 akan menyebabkan pencemaran air 

jika langsung dilimpahkan ke badan air. Metode yang dapat digunakan untuk 

limbah sangat beragam salah satunya adalah asidifikasi. Proses asidifikasi yang 

menggunakan asam kuat bertujuan untuk mengikat kandungan aluminium yang ada 

di dalam lumpur yang selanjutnya menghasilkan cairan atau filtrat yang banyak 

mengandung  aluminium. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu waktu 

pengadukan (50,70, 90, 110, 130 menit) dan kesimpualnolume asam sulfat 6% 

(300,400,500,600,700 ml). Hasil akhir optimum penelitian terdapat pada H2SO4 6% 

400 ml, 90 menit dengan  kandungan kandungan Fe 8,01% , Al2O3 16%, pH 4, berat 

tidak terlarut 7,58%. 

 

Kata kunci: asidifikasi; limbah; yield alumunium sulfat. 
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