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INTISARI 

 

Gambas tua  merupakan salah satu dari sekian banyak limbah pertanian 

yang mengandung selulosa, hemiselulosaa dan lignin. Menurut Mazali, 2004 pada 

penelitiannya menyebutkan komponen yang terdapat pada serat gambas tua terdiri 

dari -selulosa dengan presentase sebesar 60%, Hemiselulosa dengan presentase 

40% dan Lignin sebesar 10%. Kandungan selulosa yang terdapat dalam serat 

gambas tua memungkinkan serat gambas tua dapat diolah menjadi produk dari 

turunan selulosa yaitu Sodium  Karboksimetilselulosa atau  Na-CMC. Indonesia 

saat ini masih mengandalkan impor CMC untuk diaplikasikan dalam dunia industri. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh konsentrasi dari 

Natrium Hidroksida dan Penambahan Asam Trikloroasetat terhadap hasil sintesis 

Sodium Karboksimetilselulosa. 

 Metode Penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu proses pre-treatment, 

proses Alkalisasi dan proses Karboksimetilasi. Proses Pre-Treatment bahan baku 

dilakukan delignifikasi dengan larutan NaOH 17,5% pada suhu 108°C selama 60 

menit dan dilanjutkan Bleaching dengan larutan H2O2 2% pada suhu 100°C selama 

90 menit. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar lignin dan hemiselulosa 

sehingga kadar -selulosa meningkat sebagai bahan baku pembuatan. Proses 

Alkalisasi yaitu mereaksikan -selulosa dengan NaOH sesuai dengan variabel. 

Proses Karboksimetilasi yaitu mereaksikan hasil alkalisasi dengan asam 

Trikloroasetat sesuai dengan variasi. Tahap selanjutnya yaitu mencuci NaCMC 

dengan etanol dan aquadest. Kadar NaCMC diuji kadar NaCl nya dengan 

argentometri dan Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) untuk melihat 

gugus (-CO2) yang tersubstitusi. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahan baku selulosa serat 

gambas tua setelah proses pre treatment yaitu sebanyak 90,2719% (%w) dan 

Natrium karboksimetilselulosa dengan kandungan terbaik diperoleh sebesar 

74,16% pada kondisi 35% NaOH dan 7 gram penambahan asam trikloroasetat. 

NaCMC dengan kadar 74,16% memiliki nilai DS 0,7641. Uji Fourier-transform 

infrared spectroscopy (FTIR) menunjukkan adanya gugus karboksil yang 

tersubstitusi. 
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