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INTISARI 

 

 

Saat ini penggunaan beton ringan di bidang pembangunan telah lazim 

digunakan. Sebagian besar bangunan, baik gedung-gedung tinggi, seperti gedung 

perkantoran, hotel, apartemen, maupun perumahan sudah menggunakan beton 

ringan. Hal inilah yang membuat pasar beton ringan begitu menjanjikan. Tak 

hanya itu, beton ringan juga mampu meredam suara, tidak mudah terbakar, karena 

terbuat dari bahan non organic yang relatif tahan terhadap api dan diklasifikasikan 

sebagai bahan bangunan kelas A1 berdasarkan standar DIN 4102. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variasi kadar alumunium 

powder dan semen serta menguji kualitas beton ringan meliputi berat jenis dan 

kuat tekan. Bahan yang digunakan adalah Tailing (Limbah pertambangan), semen, 

alumunium powder, air, dan oli sebagai pelumas cetakan. Variasi bahan baku 

Tailing (limbah pertambangan) dengan semen antara lain 50%:50%,55%:45%, 

60%:40%, 65%:35%, 70%:30%. Sedangkan bahan penunjang untuk pengembang 

beton yaitu Alumunium Powder yaitu 0%, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi  terbaik pada 

pembuatan beton ringan ini terdapat pada komposisi tailing:semen 50%:50% dan 

komposisi alumunium powder 1% dengan berat jenis 760,74 kg/cm3, dan kuat 

tekan 11,35 kg/cm2. 
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