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INTISARI

Membran, suatu lapisan tipis yang bersifat sebagai penghalang terhadap
suatu spesi tertentu yang dapat memisahan zat dengan ukuran partikel yang berbeda
seperti gas. Membran dalam pembuatannya melibatkan polimer dan pelarut serta
filler yang digunakan sebagai zat tambahan untuk menaikkan nilai pemisahan
membran tersebut. Pengunaan filler dalam pembuatan membran membutuhkan
biaya yang mahal karena harga dari filler tersebut. Untuk menekankan penggunaan
biaya dalam pembuatan membran tersebut diperlukan filler lain yang memiliki
biaya terjangkau. Biochar, bahan padatan kaya karbon yang mudah untuk dibuat
atau didapatkan dengan biaya yang murah. Biochar yang berasal dari tempurung
kelapa pada penelitian ini didapatkan secara komersil kemudian dianalisa
komposisi karbon didalamnya sebesar 70%. Kandungan ini menjadikannya bahan
potensial untuk dijadikan filler dalam pembuatan membran. Pembuatan membran
menggunakan filler berupa biochar ini menghasilkan membran dengan status layak
digunakan dan memiliki nilai pemisahan yang lebih baik dari beberapa filler lain.
Penelitian ini bertujuan memanfaatkan penggunaan filler biochar dan mendapatkan
variasi komposisi biochar serta ketebalan membran terbaik terhadap nilai
pemisahan gas CO2/CH4. Membran yang telah dibuat selanjutnya dikarakterisasi
untuk mengetahui kelayakan membran tersebut. Proses yang dilakukan meliputi
pembuatan membran melalui inversi fasa dengan variasi komposisi
polimer/biochar/pelarut dalam persen (17/1/82; 17/3/80; 17/5/78; 17/7/76 dan
17/9/74) dan ketebalan membran pada nilai pm (100, 200, 300, 400 dan 500). Hasil
penelitian terbaik diperoleh pada komposisi (17/7/76) dengan ketebalan membran
sebesar 500 um yang menghasilkan nilai pemisahan atau selektivitas sebesar 1.317.
Hasil karakterisasi lain mengungkapkan bahwa membran yang telah dibuat
merupakan membran mikrofiltrasi dan hidrofilik (high affinity) serta memiliki nilai
kepadatan yang tinggi.

Kata kunci : Membran, Filler, Biochar, Inversi fasa, Pemisahan gas CO»/CHy
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