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INTISARI

Penggunaan styrofoam di Indonesia semakin banyak ditemui seperti
kemasan, bahan kerajinan, dekorasi, bahan bangunan, dan sebagainya. Styrofoam
terdiri dari 90-95% polistirena dan 5-10% gas n-butana. Polistirena dari limbah
Styrofoam dan partikel biochar menggunakan DMF sebagai pelarut pada suspensi.
Penambahan biochar berpotensi untuk meningkatkan kompatibilitas antara partikel
biochar dan polistirena. Biochar akan dicampurkan pada lembaran membran
Polistirena dan kemudian akan diuji kembali hidrofisilitasnya. Hasil fabikasi
membran akan dibandingkan untuk mengetahui variasi polimer dan ketebalan yang
mempunyai sifat hidrofilisitas paling baik hingga membran memiliki sudut kontak
<90° dan porositas tinggi .

Penelitian ini diawali dengan pembuatan membrane Polistiren dari limbah
Styrofoam dan biochar dengan rasio konsentrasi (2:28 ; 4:26 ; 6:24 ; 8:22; 10:20).
Membran akan dicetak dengan variasi ketebalan (0,13 ; 0,26 ; 0,39 ; 0,52 ; 0,65
mm) pada suhu ruangan dan dikeringkan selama 12 jam. Membran Ps/Biochar akan
dianalisis SEM, FTIR, TGA, Porositas dan Uji Sudut Kontak untuk mengetahui
hidrofilisitas membran. Berdasarkan keseluruhan hasil uji sudut kontak yang
diperoleh masih terdapat konsentrasi yang belum mecapai tingkat hidrofilisitas
yang diinginkan.

Pengujian TGA dilakukan pada suhu antara 25°C dan 600 °C dengan
flowrate pemanasan 5 °C /min menggunakan aliran udara dan pada suhu ruangan
dan membrane PDMS/Biochar mulai terjadi penurunan massa pada suhu 380 - 440
oC. Berdasarkan hasil anailis porositas dan sudut kontak pada membran PS-Biochar
didapat rasio konsentrasi dan ketebalan terbaik untuk pembuatan membran yaitu
2:28 (%Wt) ketebalan 0,13 mm dengan nilai sudut kontak sebesar 79° yang berarti
membran bersifat hidrofilik dibuktikan dengan ukuran sudut kontak <90° dan
porositas 33%. Pada hasil analisis FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)
pada membran polistiren biochar terdapat puncak gelombang serapan 1800 yang

merupakan serapan gugus C=0 yang merupakan serapan gugus fungsi dari biochar.
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