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INTISARI 

 

Teknologi membran merupakan salah satu metode dalam proses pemisahan 

yang berkembang pesat di industri. Salah satu jenis membran adalah membran 

anorganik. Membran anorganik banyak digunakan karena keunggulannya jika 

dibanding dengan membran organik. Membran ini biasa dikembangkan pada proses 

pemisahan gas dan proses mikrofiltrasi. Membran mikrofiltrasi dapat diterapkan 

pada tekanan relatif rendah yaitu dibawah 2 bar dengan ukuran pori membran antara 

0,02-10 μm. Tanah liat jenis Ampo menjadi bahan baku yang dipilih dalam 

penelitian ini karena memiliki kandungan SiO2 dan Al2O3 yang tinggi sehingga 

cocok untuk digunakan sebagai membran anorganik mikrofiltrasi dan digunakan 

tepung beras sebagai bahan pembentuk porinya. Metode yang digunakan adalah 

metode sintering, dimana membran yang dibuat akan dibakar pada suhu yang 

tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur serta karakteristik 

membran anorganik mikrofiltrasi dari ampo dan mengkaji pengaruh aditif dan suhu 

sintering terhadap karakteristik membran dengan menguji porositas, permeabilitas, 

SEM-EDX, dan XRD membran.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sintering. 

Prosesnya diawali dengan mengaktivasi ampo dengan asam sitrat 1N kemudian 

ampo yang telah diaktivasi akan dicampur dengan tepung beras sesuai variasi 

(10;20;30;40;50%) dan PVA hingga campuran menjadi lunak atau kalis. Lalu 

campuran dicetak dan didiamkan selama 12 jam kemudian dikeringkan dioven 

selama 1 jam pada suhu 100˚C.  Proses terakhir yaitu sintering sesuai dengan variasi 

suhu nya (800;850;900;950;1000˚C). Dari penelitian ini diperoleh membran terbaik 

pada variasi zat aditif 50% dengan suhu sintering 800˚C yang memiliki nilai 

porositas sebesar 50,9375% dan permeabilitas sebesar 3,2858E-06 ml.cm/cm2.s.Pa. 

Hasil SEM memberikan data bahwa membran memiliki pori ukuran 1,136 μm ; 

1,7045 μm ; 2,3863 μm ; dan 2,8409 μm dengan kandungan paling  dominan adalah 

Si dan Al. 


