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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk menyintesis komposit silika–karbon (Si-C) 

dari limbah sabut kelapa dan Dicalite Diatomite menggunakan metode pertukaran 

ion serta mengetahui pengaruh variasi pH pembentukan gel dan suhu karbonisasi 

terhadap karakteristik komposit yang dihasilkan. Sabut kelapa digunakan sebagai 

sumber karbon melalui ekstraksi dan isolasi asam humat menggunakan resin kation 

Dowex, sedangkan Dicalite Diatomite digunakan sebagai sumber silika melalui 

ekstraksi menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH) 2 N.  

Larutan natrium silikat yang diperoleh kemudian dicampurkan dengan asam 

humat hingga mencapai variasi pH 5, 6, 7, 8, dan 9. Campuran didiamkan selama 

12–24 jam untuk membentuk gel, kemudian dicuci, dikeringkan pada suhu 100 °C, 

dan dikarbonisasi pada variasi suhu 400, 500, 600, 700, dan 800 °C. Karakterisasi 

produk dilakukan menggunakan metode Fourier Transform Infrared (FTIR), X-Ray 

Diffraction (XRD), dan Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive X-Ray 

(SEM-EDX), sedangkan analisis bahan baku dilakukan menggunakan Atomic 

Absorption Spectroscopy (AAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi pH 

dan suhu karbonisasi memengaruhi karakteristik struktur serta gugus fungsi 

komposit silika–karbon.  

Berdasarkan hasil karakterisasi, kondisi sintesis terbaik diperoleh pada pH 

pembentukan gel 5 dan suhu karbonisasi 800 °C. Kondisi tersebut menunjukkan 

karakteristik struktur yang lebih optimal, dengan interaksi silika–karbon yang lebih 

kuat, modifikasi permukaan yang lebih intensif, serta keseimbangan antara 

stabilitas dan keteraturan struktur material. Dengan demikian, limbah sabut kelapa 

dan Dicalite Diatomite berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku sintesis 

komposit silika–karbon yang dapat dikembangkan untuk aplikasi adsorben. 

Kata kunci: asam humat, Dicalite Diatomite, pertukaran ion, sabut kelapa, silika–

karbon. 


